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Мартьянова Е.С.
Институт элементоорганических соединений РАН им. А. Н. Несмеянова, Москва, Россия 

martyanova.katena@inbox.ru
С целью получения термостойких микропористых полимеров использовали исключительно интересный и простой метод, основанный на тримеризационной полициклоконденсации диацетилароматических соединений [1]. Эта реакция не требует сверхчистых условий и использования дорогостоящих катализаторов. В процессе поликонденсации образуются 1,3,5-тризамещенные бензольные кольца, являющиеся центрами ветвления, и в результате формируется трехмерный полимер, имеющий непрерывную сеть взаимосвязанных внутримолекулярных пустот, образующихся как прямое следствие формы и жесткости фрагментов макромолекулы. 
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Были синтезированы полифенилены как с чисто фениленовой структурой, так и содержащие флуореновые, аценафтеновые и толановые фрагменты. Полимераналогичными превращениями были получены также пиридин- и имидазолсодержащие полифенилены. О пористости полимеров судили по данным удельной поверхности по БЭТ.
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