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Нелинейные волны намагниченности имеют широкие приложения в различных областях науки и техники, и, в первую очередь, в качестве носителей информации. Особый интерес представляют собой ферромагнетики при наличии скоса в кристаллической структуре магнетика, что приводит к появлению слабого антиферромагнетизма в ферромагнитных структурах или слабого ферромагнетизма в антиферромагнитных структурах. Как было показано ранее в работах Дзялошинского [2] и Мория [3], скос обусловлен наличием, так называемого антисимметричного обмена, то есть наличием недиагональных членов тензора обменного интеграла. В этих работах рассматривались линейные возбуждения – магнонные моды в антиферромагнетиках со слабым ферромагнетизмом. Ранее учёт антисимметричного обмена в ферромагнетике Гейзенберга был последовательно проведён в работе [1], где было получено уравнение Ландау-Лифшица с учётом взаимодействия Дзялошинского–Мория.

В данной работе проводится последовательный учёт антисимметричного обмена ферромагнетика Гейзенберга с анизотропией, учитывающей скос, в следующем виде
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где обменный интеграл [image: image3.png]il



 эффективно учитывает скос, вызванный наличием взаимодействия Дзялошинского–Мория. Исходя из (1) получен квазиклассический гамильтониан, варьируя который получено уравнение Ландау –Лифшица  с учетом поправок, вызванных наличием скоса, в следующем виде:
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 Рассмотрены основные состояния ферромагнетика при наличии слабого антиферромагнетизма. Получены дисперсии магнонных волн. Получены солитонные решения, которые обобщают известные решения уравнения Ландау-Лифшица. В этих солитонных решениях, вектор намагниченности совершает поворот вдоль оси лёгкого намагничения на определённый угол, на каждый период кристаллической решётки, то есть определяет спиральную структуру. Такой вид ферромагнитного упорядочения характерен для структур типа гематита.
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