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Цеолиты представляют собой микропористые алюмосиликатные соединения с высокой площадью поверхности. Их высокая каталитическая активность обусловлена наличием активных центров, содержащих атомы переходных металлов [1]. Такие центры имеют сложное атомное строение ближнего окружения атомов меди, которое вместе с зарядовым состоянием определяют каталитическую активность цеолита в реакции [2].  Полученная в ходе исследования информация о моделях локальной структуры активных центров меди в цеолите Cu-MOR при различных температурах позволяет рассматривать возможные варианты оптимизации условий синтеза, тем самым обеспечивая высокую эффективность процесса.
В данной работе изучено влияние температурной обработки на структуру меди в цеолитах Cu-морденит (Cu-MOR), полученных методом твердофазного ионного обмена. Выполнено исследование влияния температуры 300 и 400°С на структуру меди в цеолитах Cu-морденит (Cu-MOR), полученных методом твердофазного ионного обмена на основе двух взаимодополняющих методик спектроскопии рентгеновского поглощения и теории функционала плотности. Таким образом, это позволило определить модели локальной атомной структуры активных центров меди в цеолите Cu-MOR, в рассматриваемом диапазоне температур.
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