Экстракоординация тетра-(n-метоксифенил)порфирина кобальта с поли-4-винилпиридином в растворе
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Координация металлопорфириновых комплексов (МПК) с лигандами, такими как поливинилпиридин, обусловлена наличием координационных центров свободных радикалов в положении атома азота. Среди переходных металлов кобальтовые комплексы порфиринов являются предпочтительнее в качестве электрокатализатора из-за их эффективной каталитической активности. Известно, что эффективность таких катализаторов может быть повышена за счёт иммобилизации МПК на полимеры-носители [1]. Поли-4-винилпиридин (P4VP), имеющий реакционноспособные пиридильные группы в боковой цепи, представляет большой интерес для координационного закрепления металлопорфиринов.
В работе были исследованы растворы тетра-(n-метоксифенил)порфирина кобальта (СoTnMPP) с поли-4-винилпиридином (P4VP) в хлороформе с концентрациями 3·10-5 и 4,5·10-4 моль/л, соответственно. 
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Рисунок. Изменение электронных спектров поглощения CoTnMPP при взаимодействии с P4VP : 1-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л; 2-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л, C(P4VP)=9·10-5 моль/л; 3-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л, C(P4VP)=1,8·10-4 моль/л; 4-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л, C(P4VP)=2,7·10-4 моль/л; 5-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л, C(P4VP)=3,4·10-4 моль/л.
Методом спектрофотометрического титрования показано, что процесс координационного связывания CoTnMPP с пиридильными группами полимера-носителя сопровождается батохромным сдвигом полос поглощения: Q на 25 нм и Соре на 26 нм, что позволяет оценить прочность закрепления металлопорфирина в полимерной матрице [2]. 
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