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Получение высокопрочных полиэфиров является актуальной задачей в рамках стратегии импортозамещения. Одним из таких полиэфиров является ЖК-полиэфир RODRUN, представляющий собой сополимер полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и 4-гидроксибензойной кислоты (до 80 мольн. %), получаемый по реакции Куфуса-Джексона [1-3]. Взаимодействие ПЭТФ и других ароматических ацетоксикислот по реакции Куфуса-Джексона малоизучено. В данной работе получена и исследована серия сополиэфиров, путем взаимодействия ПЭТФ и 4’-ацетоксибифенил-4-карбоновой кислоты (ГБКК) (Рис 1).
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Рисунок 1. Структура сополиэфиров 
Полученные сополиэфиры охарактеризованы методами ДСК, ТГА, ПМР и поляризационной оптической микроскопии (ПОМ).  Установлено, что при введении в ПЭТФ 40-60 мольн. % ГБКК образуются неплавкие полимеры. Исследование механических свойств сополиэфиров с содержанием 10 - 20 мольн. % ГБКК, полученных методом литья под давлением (T= 270-290 оС, давление 5-6 бар) выявило увеличение модуля упругости на 30% по сравнению с гомополимером ПЭТФ. Сополиэфиры с содержанием 10-15% имеют прочность на разрыв несколько выше, чем ПЭТФ. В отличие от сополиэфиров ПЭТФ и 4-гидроксибензойной кислоты сополиэфиры с содержанием ГБКК 10 мольн. % образуют анизотропные расплавы [1].
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