Спад свободной индукции и первичное эхо в полимерах, содержащих группу трёх спинов ½.
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В работе предложена теория сигналов первичного эха (СЭ) в полимерах, содержащих группы дипольно связанных трёх спинов ½ с произвольными константами диполь-дипольного взаимодействия (ДДВ). Предложен новый метод расчета сигналов СЭ [image: image2.png]As(t,T)



 после  воздействия двух РЧ импульсов [1], проведены аналитические вычисления сигнала СЭ от изолированной группы трех спинов и численные  расчеты.
Предложенная теория позволяет охарактеризовать ПЭ [image: image4.png]A(t,T)



 и форму линии [image: image6.png]F(w)



 в полимерах, содержащих выделенные трехспиновые группы. 

ССИ в линейных полимерах без зацеплений рассчитываются в модели Андерсона-Вейса с соответствующими корреляционными функциями молекулярных движений [image: image8.png]k(1)



:
[image: image10.png]6,(8) = exp (—wd it —Dk@dr), &



, где [image: image12.png]Wioc



 - среднее локальное поле, создаваемое на любом спине как спинами, принадлежащими выделенному сегменту, так и всеми остальными спинами цепи.
Для цепей со свободными концами ССИ имеет вид [2]: [image: image14.png]G,.(t) = G,(t)G,(t)




ССИ в линейном полимере, содержащем выделенные трёхспиновые группы, выражается следующей формулой: [image: image16.png]G(t) = G4(t)G,.(t)



, где[image: image18.png]G4(t)



 –ССИ в системе трех спинов 1/2 [1].

Аналогично выглядит выражение СЭ для всей спиновой системы: [image: image20.png]A(t,T) = A;(t, T)A, (8, T)




где [image: image22.png]A (t,1)



- сигнал первичного эха в полимерах [2], который связан со спадом свободной индукции (ССИ) [image: image24.png]G,(t)



:  [image: image26.png]4,(t7) = £ &0
G, (t41)
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 В ходе данной работы была получена формула первичного эха в линейных полимерах, содержащих выделенные трёхспиновые группы, смоделированы сигналы спада свободной индукции и солид-эха в линейных полимерах с группой трёх спинов ½.  
Рис 1. Форма линии при одинаковых константах (слабое влияние).
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Рис 2. Форма линии при одинаковых константах (сильное влияние).
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